
Legierungs- und Schrottzuschläge für Qualitätsstahl
Alle Preise in Euro/to

Gültig ab: 01.01.2026

Produktgruppe: Edelbaustahl
Stabstahl Blankstahl

€/to €/to

Schrottzu-/abschlag: 246 282

Werkstoff Nr. Werkstoff Bezeichnung

1.5415 16Mo3 150,- 195,-

1.5752 15NiCr13 394,- 511,-

1.5918 17CrNi6-6 225,- 291,-

1.5919 15CrNi6-6 224,- 290,-

1.5920 18CrNi8 281,- 364,-

1.6587 18CrNiMo7-6 375,- 485,-

1.7131/39 16MnCr(S)5 33,- 43,-

1.7147/49 20MnCr(S)5 40,- 51,-

1.6580 30CrNiMo8 483,- 626,-

1.6582 34CrNiMo6 330,- 428,-

1.7213/18 25CrMo(S)4 147,- 190,-

1.7225/27 42CrMo(S)4 147,- 190,-

1.8159 51CrV4 48,- 62,-

1.8519 31CrMoV9 184,- 239,-

1.8550 34CrALNi7 263,- 340,-

1.3505 100Cr6 80,- 103,-

1.0762 ETG88/ETG100 7,- 9,-

Produktgruppe: Werkzeugstahl
Stabstahl Blankstahl

€/to €/to

Schrottzu-/abschlag: 190 220

Werkstoff Nr. Werkstoff Bezeichnung

1.2080 X210Cr12 970,- 1.090,-

1.2083 X42Cr13 1.060,- 1.200,-

1.2085 X33CrS16 1.350,- 1.520,-

1.2101 62SMnCr4 390,- 440,-

1.2210 115CrV3 430,- 480,-

1.2311 40CrMnNiMo8-6-4 600,- 670,-

1.2312 40CrMnMoS8-6 600,- 670,-

1.2316 X36CrMo17 2.200,- 2.500,-

1.2343 X38CrMoV5-1 1.790,- 2.020,-

1.2344 X40CrMoV5-1 2.060,- 2.350,-

1.2363 X100CrMoV5 1.500,- 1.690,-

1.2379 X155CrVMo12-1 1.950,- 2.210,-

1.2436 X210CrW12 1.920,- 2.170,-

1.2714 55NiCrMoV7 1.140,- 1.270,-

1.2767 45NiCrMo16 1.340,- 1.510,-

1.2826 60MnSiCr4 380,- 420,-

1.2842 90MnCrV8 380,- 450,-

* Keine Haftung für Druckfehler

* Berechnung unterschiedlicher LZ je Hersteller kann möglich sein 
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